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GRIDAS UN SIENAS LIME ATTACK

TEHNISKO DATU LAPA

2015-10-23

Attack Golvlim gridas lTme ir uz Gdens bazes izgatavota lime, kas nav ugunsbistama. NESATUR VIEGLI GAISTOSUS SKIDINATAJUS.
Konsistence ir tiksotropiska un plustoSa. Labas mitras un apZzuvusas liméSanas ipaSibas ar spécigu adhéziju. lzmantoSanai telpas.

Mikstu vinila paklaju [IméSanai ar vai bez apak$€ja seguma. Linolejs un tekstila paklaji ar putu apaksSpusi. Uzmanibu! Linolejam ar
dzutas apakSpusi tiek ieteikts Bostik Linotack.

Vispirms ievérojiet paklaja razotaja noradijumus. Sie noradijumi tikai papildina informaciju par pasu liméSanu. Sagatavo$anas:
Pamatnei jabut tirai, lldzenai, bez putekliem, netirumiem un vecam krasam. Ja vajadziga izlidzinasana, to veic ar udensizturigu
Spakteli. Lim&jot uz betona, mitrums nedrikst parsniegt AMA Hus standarta noraditas maksimalas veértibas. Limes, seguma un
pamatnes temperatlrai jabut vismaz +18°C, relativajam gaisa mitrumam jabut 30-70%. Mitra [Imé&Sana 1. RUpigi samaisiet limi. 2.
I1zklgjiet Iimi uz gridas ar zobotu lapstinu. Limes slanim jabut 2-3 mm biezam. 3. Uzklajiet segumu tieSi uz mitras limes vai, ja
vajadziga stipraka tulitéja adhézija, klaSanas laiku var atlikt apm. par 30-45 minatém. 4. Rupigi iespiediet paklaju IImég, izspiediet
visas gaisa kabatas. LiméSana uz apzuvusas limes: Blivu segumu liméSana uz neuzsticoSam pamatném. 1. Uzklajiet Iimi ar zobotu
lapstinu (ja segums |oti jutigs pret nelidzenumiem pamatné, jaizmanto smalki zobota lapstina) 2. Laujiet lImei apzut, lidz ta
nemitrina pirkstus, tai viegli pieskaroties. Blivi segumi GaidiSanas laiks apm. 45 mindtes, montazas laiks apm. 80 mindtes. 3.
Uzmanibu! Limé&jot uz apzuvusas limes, janodroSina, lai segums tiktu rupigi piespiests.

Saskana ar normativajiem aktiem izstradajuma saturs nav klasificéts ka bistams veselibai vai ugunsbistams. Papildu informaciju
skatiet droSibas datu lapa.

Materiala tips
Saistviela
Skidinatajs
Konsistence

Krasa

Darba apstakli

TiriSanas
lidzeklis

Blivums

Sausa
substance

Limes patérins
Ugunsbistamiba

Glabasanas
stabilitate

Izstrades
instrumenti

Vienkarsa lime mitrajai un apzZuvusai liméSanai

Poliméru dispersija ar piedevam.

Udens

Tiksotropiska

Balta.

LiméSana uz apzZzuvu$as limes: smalkzobaina lapstina.
Temperatura vismaz +18°C. Relativais gaisa mitrums 30-70%.

Kamér [ime nav nozuvusi, ar ddeni. Instrumentiem un sazuvusSai [imei: acetons. Traipiem: Bostik [iImes un otu
mazgajamais lidzeklis, lai saudz&étu pamatni.

1,27 + 0,02 kg/litrs
71 + 1% no svara

Parasti 4-6 m2/l Skatit ieteicamo Iimes daudzumu attiecigajam materialam.

Lime nav ugunsbistama

1 gads no +10 lidz +20°C temperatura. Sargat no sasalSanas.

Mitra liméSana: zobota lapstina
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Izturiba pret

= No +75 lidz +80°C péc 14 dienam
temperatiru

Mitruma izturiba | Loti laba, kad Suve izzuvusi

Izturiba pret

mikstinatajiem | -°U 12b2.
Krasa Dulkaina
Izturibas Ja materialam viena puse ir bliva, laba izturiba tiek sasniegta apméram dienas laika. Pieméram, limé&jot PVC ar
pieaugums poliestera filcu uz pamatnes, galiga izturiba tiek sasniegta 4-7 dienu laika.

TALR. 042-19 50 00

info.se@bostik.com

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendacijas un

Bostik AB, Strandbadsvagen 22, Box 903, SE-251 09 instrukcijas ir balstths uz dazadiem testiem un uz musu
Helsingborg TIf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 iepriekS€jo pieredzi. Sis ir paligs pircéjam, lai atrastu
21, www.bostik.se piemérotako darba metodi un sasniegtu iesp€jami labako

rezultatu. Kad patérétaja darba aps
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